Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 1
 Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Клапана для роботи при підвищеному зношенні.

1.2 Труб, які працюють в морській воді.

1.3 Залізних рельсів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Циліндра, який працює при статичних навантаженнях.

2.2 Станина машини, що працює на тертя.
Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 2
Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Залізних  мостів.

1.2 Пружини для залізничного транспорту.

1.3 Вісей ескалаторів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Фланці муфти, як працюють при статичних навантаженнях.

2.2 Підшипників кочення.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 3
 Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Відповідальні товсті пружини.

1.2 Труб, нафтоперегонних установок.

1.3 Вали швидкохідних насосів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Поршні важких агрегатів.

2.2 Великі колінчаті вали.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант №4
Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Хірургічний інструмент.

1.2 Корпуси ракет в суднобудуванні
1.3 Торсіонні вали. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Поршньові кільця.

2.2 Шаботи пресів.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 5
Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Клапани гідравлічних пресів.

1.2 Ресорів.

1.3 Хірургічний інструмент. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Циліндра, які працюють на зношення.
2.2 Корпуса турбін.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 6
Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Мітчики для обробки м’яких пластичних матеріалів.

1.2 Деталі які підлягають динамічним навантаженням.

1.3 Великих молотів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1  Не відповідальних люків.

2.2 Поршнів важких агрегатів.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 7
Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Пружин малого розтину.

1.2 Ресорів легкових автомобілів.

1.3 Трубопроводи невисокого тиску. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Картерів автомобіля.

2.2 Шестерні які працюють на зношення.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 8
Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Особливо відповідальних пружин
1.2 Інструмента для обробки жароміцних сталей.

1.3 Штампів для різання м’яких матеріалів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Поршневих кілець.

2.2 Колінчатих валів.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 9
Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Довгих і тонких мітчиків.

1.2 Не відповідальних труб, болтів.

1.3 Відповідальних вирубних штампів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Траверси.

2.2 Барабани які працюють на зношення.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 10
Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1. Протяжок високої твердості.

1.2 Масивних кривошипів кувальних машин.

1.3 Залізних коліс. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Тормозних колодок високої міцності.

2.2 Зубчатих колес.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 11

 Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Клапана для роботи при підвищеному зношенні.

1.2 Труб, які працюють в морській воді.

1.3 Залізних рельсів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Циліндра, який працює при статичних навантаженнях.

2.2 Станина машини, що працює на тертя.
Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 12

Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Залізних  мостів.

1.2 Пружини для залізничного транспорту.

1.3 Вісей ескалаторів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Фланці муфти, як працюють при статичних навантаженнях.

2.2 Підшипників кочення.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 13

 Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Відповідальні товсті пружини.

1.2 Труб, нафтоперегонних установок.

1.3 Вали швидкохідних насосів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Поршні важких агрегатів.

2.2 Великі колінчаті вали.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант №14

Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Хірургічний інструмент.

1.2 Корпуси ракет в суднобудуванні

1.3 Торсіонні вали. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Поршньові кільця.

2.2 Шаботи пресів.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 15

Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Клапани гідравлічних пресів.

1.2 Ресорів.

1.3 Хірургічний інструмент. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Циліндра, які працюють на зношення.

2.2 Корпуса турбін.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 16
Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Мітчики для обробки м’яких пластичних матеріалів.

1.2 Деталі які підлягають динамічним навантаженням.

1.3 Великих молотів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1  Не відповідальних люків.

2.2 Поршнів важких агрегатів.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 17

Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Пружин малого розтину.

1.2 Ресорів легкових автомобілів.

1.3 Трубопроводи невисокого тиску. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Картерів автомобіля.

2.2 Шестерні які працюють на зношення.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 18

Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Особливо відповідальних пружин

1.2 Інструмента для обробки жароміцних сталей.

1.3 Штампів для різання м’яких матеріалів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Поршневих кілець.

2.2 Колінчатих валів.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 19

Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Довгих і тонких мітчиків.

1.2 Не відповідальних труб, болтів.

1.3 Відповідальних вирубних штампів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Траверси.

2.2 Барабани які працюють на зношення.

Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 20

Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1. Протяжок високої твердості.

1.2 Масивних кривошипів кувальних машин.

1.3 Залізних коліс. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Тормозних колодок високої міцності.

2.2 Зубчатих колес.

Завдання

для виконання практичної роботи

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 21

 Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Клапана для роботи при підвищеному зношенні.

1.2 Труб, які працюють в морській воді.

1.3 Залізних рельсів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Циліндра, який працює при статичних навантаженнях.

2.2 Станина машини, що працює на тертя.
Завдання 

для виконання практичної роботи 

З предмету «Конструкційне матеріалознавство»
«Визначення марки сталі для виготовлення заданої марки деталі »

Варіант № 22

Для заданих умов роботи деталі необхідно:

· визначити групу конструкційного матеріалу, що застосовується для її виготовлення;

· призначити марку матеріалу;

· розшифрувати маркування;

· Для сталей призначити режим остаточної термічної обробки.

1. Підібрати марку сталі для виготовлення:

1.1 Залізних  мостів.

1.2 Пружини для залізничного транспорту.

1.3 Вісей ескалаторів. 

2. Підібрати марку чавуну для виготовлення:

2.1 Фланці муфти, як працюють при статичних навантаженнях.

2.2 Підшипників кочення.

